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PRUFZEUGNIS

Auftraggeber

I[EQSA Industrias Electro Quimicas S. A.

Av. Elmer Faucett No. 1920

Callao 1
Peru

Art und Bezeichnung des Priifmaterials
Der Auftraggeber lieferte Bleche aus Zink mit den in den Tabellen angegebenen Angaben an, die

Materialpriffungsamt Nordrhein-Wes

Nr. 110003590-01
1. Ausfertigung

Auftragsdatum: 18.05.2009
Eingang des Priifmaterials: 29.06.2009

Kennzeichnung des Priifmaterials: 292/09

einzelnen Bleche wurden im MPA NRW mit laufenden Nummern gekennzeichnet.

MPA Nr. Anzahl Abmessungen Kennzeichnung / Beschreibung
._mm
1-3 3 300 x 300 x 0,7 Inspection Card Serial N. 2009-13750, Lot N. 610-2009
1-3 3 68 x 68 x 2 Inspection Card Serial N. 2009-13750, Lot N. 610-2009
Auftrag

An den angelieferten Blechen sind folgende Untersuchungen nach DIN EN 988:1996-08 durchzufuh-

ren.

jedem Blech,

Zugversuch nach DIN EN 10002-1: 2001 an einer Probe langs und quer zur Walzrichtung an

Zeitstandsversuch nach DIN EN 988: 1996 an jedem Blech,

Analyse der chemischen Zusammensetzung an den Proben, Dicke 2 mm.

Dieses Priifzeugnis umfasst 3 Seiten.

Die Ergebnisse der Prifungen beziehen sich ausschlielich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/Priifgegenstand.

Priifzeugnisse dirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréndert veréffentlicht oder vervielfaltigt werden. Die

gekiirzte Wiedergabe eines Prifzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulassig.
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